BONZANO

FICHE TECHNIQUE

Latte 3 plis faces Ceiba

Panneau constitué d'une ame intérieure de lattes en peuplier ou en sapin
revétue avec des faces en déroulage de Ceiba.
Qualité des faces : B/BB (II/1ll) (UNI EN 635-1; UNI EN 635-2)

Caractéristiques:
e uniformité de couleur
e |égereté
e performances mécaniques
e facilité d'usinage et découpe ?
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CARACTERISTIQUES NORME  UNITE DE MESURE EPAISSEUR (mm)
15 18 22
Masse volumique EN323 Kg/m? (+/- 5%) 420 420 420
Resistance a la flexion longitudinale EN 310 N/mm? (+/- 5%) 40 35 35
Resistance a la flexion trasversale EN 310 N/mm? (+/- 5%) 15 15 13
Module d'elasticité longitudinal EN 310 N/mm? (+/- 5%) 4500 4500 4000
Module d'elasticité trasversal EN 310 N/mm? (+/- 5%) 2600 2600 2450
Tenue de la vis - faces EN 320 N (+/- 10%) 1300
Tenue de la vis - bords (= 15mm) EN 320 N (+/- 10%) 1300
Conductivité thermique EN 12664 W/mK (+/- 5%) 0,12
Humidité EN 322 % <12
Classement réaction au feu EN 13501-1 D-s2-d0
TOLERANCES
Epaisseur EN 315 mm +(0,2+0,03t);-(0,4+0,031t)
Longueur / Largeur EN 315 mm +/-35
Equerrage EN 315 mm/m 1
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Les données indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs indicatives obtenues des essais faits en usine sur la production standard. Il est de la responsabilité de I'acheteur de déterminer
si les produits Bonzano sont aptes aux emplois auxquels ils sont destinés et de s'assurer que les modalités de transport et d'utilisation soient conformes aux normes en vigueur.
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